
Interne Abwicklungsnummer: k2145-1201 Auftragsmenge: 100

Auftragsnummer DD-Optik: 07/12-020-01 Auftragsnummer Kunde: E07-4711
Codenummer der Linse: 6472-01-a Zeichnungsnummer Kunde:
Glassorte: Quarzglas

          Prüfen Durchmesser 30 %  min. geprüft von: Schiefeneder Unterschrift  _______________
geprüft am: 17.12.2007

Durchmesser soll: Losgröße: 120
in Toleranz

(gemessene Werte)
von:  54,97  bis:  55

- 40  Stück - 40 ► 40 %

          Prüfen Mittendicke 30 %  min. geprüft von: Schiefeneder Unterschrift  _______________
Anntrag auf Sonderfreigabe: geprüft am: 17.12.2007

Mittendicke soll: Losgröße: 120
[ Ausser Toleranz - Mittendicke zu dünn ] in Toleranz [ Ausser Toleranz - Mittendicke zu dick ]

bis 9,84 (gemessene Werte) bis 10,13
von:  9,9  bis:  10,1

2  Stück 90  Stück 8  Stück 100 ► 100 %

          Prüfen Zentrierfehler 10 %  min. geprüft von: Wellisch Unterschrift  _______________
geprüft am: 17.12.2007

Schlagfehler soll: 4/ Losgröße: 120
in Toleranz

(gemessene Werte)

10  Stück 10 ► 10 %

          Prüfen Passe 100 %  min. geprüft von: Ebner Unterschrift  _______________
Radius: plan geprüft am: 18.12.2007

Passe soll:  3/ Losgröße: 120
in Toleranz

(gemessene Werte)
 bis: 3/ - (y,yy)
100  Stück 100 ► 100 %

          Prüfen Passe 100 %  min. geprüft von: Ebner Unterschrift  _______________
Radius: 575,20 geprüft am: 18.12.2007

Passe soll:  3/ Losgröße: 120
in Toleranz

(gemessene Werte)
 bis: 3/ - (y,yy) Σ [gemessen]:
100  Stück 100 ► 100 %

          Prüfen Sauberkeit 100 %  min. geprüft von: Wellisch Unterschrift  _______________
geprüft am: 19.12.2007 100

Radius 1: plan Sauberkeit soll: 3x0.025
in Toleranz bis: bis: Σ [geprüft]: 100 ► 100 %
100  Stück 0

Radius 2: 575,20 Sauberkeit soll: 2x0.025
in Toleranz bis: bis: Σ [geprüft]: 100 ► 100 %
100  Stück 0

Prüfen Facette 50 %  min. geprüft von: Wellisch Unterschrift  ________________
geprüft am: 18.12.2007 Losgröße: 120

[ Ausser Toleranz ]
in Toleranz 100 ► 100 %

100  Stück  Stück  Stück Σ a.T.:

Schmelznummer:

1(0,25)

1(0,25)

Σ [gemessen]:

Σ [gemessen]:

5361501/VL07-08932

0,03 Ø 54

55

10

Σ [gemessen]:

VFO-20182

Σ [gemessen]:

PRÜFPROTOKOLL      ENDKONTROLLE

07/12-020-1

******************************************************************************************

****************************************************************************************************************************

geleferte Menge:

von:  0,50  bis:  0,60

Soll- Wert 0.5 +0.1
Σ [gemessen]:


